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Construire un avenir meilleur

CXB. Retarde

> Gamme Plus
Béton a propriétés spécifiées (BPS) a prise retardée
pour des ouvrages courants horizontaux ou verticaux

* Prise retardée pour un bétonnage
par temps chaud

* Amélioration du maintien rhéologique
du béton frais

* Maintien des résistances a long terme



Aux températures courantes : Par temps chaud (>25°C) :

Aux températures courantes, allonge la durée Par temps chaud, la maniabilité du béton est diminuée
d'utilisation a I'état frais afin de faciliter la mise en ceuvre (voir graphique ci-dessous).
du béton. limite cet effet et permet ainsi I'allongement

Affaissement initial (mm)

du temps d'utilisation a I'état frais.
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Perte d'affaissement (mm) e Fxemple de perte d'affaissement pour des bétons donnés, IH30 apres la fabrication.

Source : "Propriétés des bétons" de Adam M. Neville



onseils de mise en ceuvre par temps chaud

Pour éviter un raidissement rapide du béton et permettre sa mise Limiter les temps d’attente et de déchargement sur chantier
en place dans les coffrages, il est conseillé de respecter les regles (pour éviter que le béton ne s’échauffe dans la toupie) et tenir
suivantes : compte de I'accélération de la prise du béton.
Démarrer les bétonnages pendant les heures les plus fraiches Humidifier les supports et protéger les coffrages et acier du
de la journée (généralement le matin). soleil (éliminer le surplus d’eau a l'intérieur). Une attention

Eviter les coulages 3 mi-journée (période la plus chaude). plus particuliére doit étre apportée aux ouvrages horizontaux.

Appliquer une cure efficace a la surface des bétons (produits

Humidité relative de I'air en % \

/

\ de cure, bidim humide, pulvérisation d'eau...).

e [e graphique ci-dessus
permet d'apprécier le
risque en fonction des
conditions climatiques
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recautions d’emploi

Pour une utilisation a température courante (entre 15 et 25°C),
prendre en compte I'allongement des temps de coffrage.
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Des procédures de controle, de |a réception des matieres premiéres a la fabrication
en unité de production, apportent une garantie de qualité.

Les fréquences de contrdle et les criteres de conformité de la résistance sont ceux
définis dans la norme NF EN 206/CN.
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Services associés

La densité de notre réseau nous permet de mettre a votre disposition
des capacités de production et de transport répondant a vos exigences,
ainsi que des moyens de mise en place adaptés a votre chantier,
notamment des tapis, des pompes.

Votre est notre priorité

Le béton prét a I'emploi est un matériau naturel en cours d'évolution. Certains de ses
constituants (ciments et adjuvants) peuvent provoquer, lors de sa mise en ceuvre, des
brilures, des allergies ou des rougeurs en cas de contact prolongé avec la peau et les yeux.

Il est donc recommandé de se protéger, lors de la manipulation des bétons et mortiers, en portant des protections
adaptées (bottes, vétements imperméables, gants, lunettes...)

Pour de plus amples informations, nous vous invitons a consulter notre fiche InfoPratic :
“Maniez le béton en toute sécurité”

Cette fiche est consultable dans nos unités de production et sur wwwcemexbetons.fr

CEMEX FRANCE est engagé
en faveur du Développement
Durable grace a sa politique
d’entreprise fondée sur la
norme ISO 26000 relative a
2 la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE).

Systéme de Management Environnemental
100% des sites de production CEMEX
sont certifiés ISO 14001.

K Toutes nos coordonnées
\-/('\-/ commerciales sur Plus d’informations sur :
www.cemexbetons.fr www.cemex.fr

Suivez-nous sur
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